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Заключение об антикоррозионных свойствах образцов тиксотропного консерванта марки Автовиль ML производства ООО
«МЕНДЕЛЕЕВ». АООТ «ВНИИНЕФТЕХИМ»

Текс представляет собой расшифровку заключения об антикоррозионных свойствах образцов тиксотропного
консерванта марки Автовиль ML производства ООО «МЕНДЕЛЕЕВ»

АООТ «Вниинефтехим»( НПО «Леннефтехим») Всероссийский научно-исследовательский институт нефтехимических
процессов
утверждаю

Генеральный директор
АООТ «Вниинефтехим»

Г. А. Ластовкин
29 июля 2002г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об антикоррозионных свойствах образцов тиксотропного консерванта марки Автовиль ML производства ООО

«МЕНДЕЛЕЕВ»

В соответствии с правом на осуществление мероприятий по защите от коррозии оборудования, представленным
лицензией Госгортехнадзора России №56РТ-000181 от 13.03.2000г., выполнена оценка эффективности образцов
тиксотропного консерванта марки Автовиль ML производства ООО «Менделеев», выпускаемого по ТУ
2384-009-48958573-99. Консервант предназначен для защиты от коррозии скрытых труднодоступных и технологических
отверстий, полостей кузовов автомобилей (порогов, лонжеронов, стоек, внутренних поверхностей дверей и т.п.), а
также консервации различных деталей, агрегатов и прочих металлоизделий при их хранении и транспортировке.

Коррозионные испытания образцов конcерванта Автовиль MLс условными обозначениями «К», «П», и «ПН» в
соответствии с программой и по техническому заданию ООО «МЕНДЕЛЕЕВ» проведены в сравнении с составом
аналогичного назначения Тектил 320CR ( Голландия) и отечественного ингибитора М-1 ( 5% мас. Раствор в
индустриальном масле И-40), предназначенного по ГОСТ 9.014 для защиты консервационными маслами от атмосферной
коррозии изделий из чёрных и цветных металлов. Ингибитор М-1 использован в качестве свидетеля для установления
адекватности цикла испытаний условиям хранения по ГОСТ 15150. Испытания проводились по ГОСТ 9.054.

Выводы и предложения

В соответствии с п.п.3.1, 3.7.3. ГОСТ 9.509 для установления адекватности одного цикла ускоренных
коррозионных испытаний сроком хранения и эксплуатации изделий по ГОСТ 15150 использован свидетель- 5%-ный
раствор ингибитора М-1 в масле И-40 при ВУ-0 по ГОСТ 9.014. Результаты испытаний ингибитора М-1
свидетельствуют адекватности одного цикла испытаний по ГОСТ 9.054 ( метод 1), использованному в
исследованиях защитных свойств материалов Заказчика ( при ВУ-0 по ГОСТ 9.014), ~ 3 мес. в условиях 2, ~ 1,5
мес. в условиях 3,4, ~ 1 мес. в условиях 5,6 по ГОСТ 15150.

2. Результаты коррозионных испытаний защитных средств, предложенных Заказчиком, по комплексу использованных
методов, с учетом п.1, позволяют прогнозировать следующие предполагаемых сроки защиты изделий,
законсервированных при ВУ-0 по ГОСТ 15150:

Для состава Автовиль ML(«П») в условиях 2-более4 лет; в условиях 3,4-более 2лет; в условиях 5,6- не менее
2лет;
Для состава Автовиль ML( «К» и «ПН») в условиях 2-не менее 2,5 лет; в условиях 3,4- до 1,5-2 лет; в

условиях 5,6-до 1,5 лет;

3. При консервации металлических изделий при ВУ-9 по ГОСТ 9.014 ( герметизация изделий или изоляция от
воздействия окружающей среды) прогнозируемые сроки защиты составами, разработанными Заказчиком, следующие:

Для состава Автовиль ML(«П») в условиях 2-более 6 лет; в условиях 3,4-не менее 4 лет; в условиях 5,6- до
3 лет;
Для состава Автовиль ML( «К» и «ПН») в условиях 2-не менее 4 лет; в условиях 3,4- до 3 лет; в условиях

5,6-до 2,5 лет;
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4. По совокупности результатов всех испытаний, наиболее эффективным противокоррозионным средством из
представленных Заказчиком является консервант Автовиль ML («П»), являющийся промышленных образцом, который
превосходит по защитных свойствам голландский консервант Тектил 320 CR.
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